
Flexibel akkreditierte Prüfverfahren

zu Urkunde D-PL-11140-16-00

(Stand 31.01.2025)

Prüfungsart Norm / Spezifikation Ausgabedatum

Korrosionsprüfung DIN EN 60068-2-11 2022-10

Druckprüfung DIN EN 60068-2-13 2022-10

Temperatur- und Klimaprüfung DIN EN 60068-2-38 2022-09

Temperatur- und Klimaprüfung DIN EN 60068-2-67 2020-08

IP-Schutzartprüfungen DIN EN 62262 2022-02

Mechanischer Schock und Vibrationsprüfungen ISO 16750-3 2023-07

Temperatur- und Klimaprüfung ISO 16750-4 2023-07

Korrosionsprüfung ISO 16750-5 2023-07

IP-Schutzartprüfungen ISO 20653 2023-08

Korrosionsprüfung DIN EN ISO 22479 2022-08

Korrosionsprüfung DIN EN ISO 9227 2024-10

Umweltprüfungen BMW GS 95024-3-1 2019-08

Umweltprüfungen VW 80000 2022-12

Korrosionsprüfung DIN IEC 61076-2 2018-10

Korrosionsprüfung M 3499-1 2017-01

Korrosionsprüfung PV1209 2016-02

Korrosionsprüfung MIL STD-810 G Methode 509.5 2008-10

Korrosionsprüfung DIN EN 14236 2008-06

Korrosionsprüfung DIN EN  1359 2017-11

Korrosionsprüfung DIN EN ISO 10062 Methode A 2023-03

Korrosionsprüfung VW 75174 2018-10

Korrosionsprüfung MBN 10306 2020-06

Korrosionsprüfung FCA CS.00056 2018-12

Korrosionsprüfung IVECO 18-2252 2023-09

Korrosionsprüfung BMW GS 95031 2017-03

Korrosionsprüfung Ford CETP: 00.00-E-412 2007-03

Korrosionsprüfung DIN EN ISO 19598 2017-04

Korrosionsprüfung NES M0158 2014

Vibration DIN EN 14236 2018-12

Vibration DIN EN 1359 2017-11

Ozonprüfung Renault 36-00-802/--Q 2016-03
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